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ABREGE

L’ invention concerne un produit de peinture en
phase aqueuse comprenant une peinture de couche de fond
blanche ou colorée, une peinture de base neutre, au
moins un toner ou une fraction de celui-ci a mélanger
avec la peinture de base neutre, et au moins deux
groupes de paillettes a mélanger avec la peinture de
base et le toner. Les deux groupes de paillettes sont
tous les deux colorés avec des couleurs ou des
tonalités faisant contraste les unes avec les autres.

Nombre de lignes : 290

CANDIS S.R.L.
P. P. SABA & CO., Casablanca
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L "gfz \} Y ?*01 DEC 2011

“Produit de peinture en phase aqueuse et procédé de
décoration d’une surface avec un tel produit de
peinture’”

* % Kk %

Le sujet de la présente invention concerne un
produit de peinture en phase aqueuse et un procédé de
décoration d’une surface, typiquement une structure de
paroi, avec un tel produit de peinture.

Le demandeur produit et vend depuis des années et
avec succés des produits de peinture en phase aqueuse
qui permettent d’obtenir - sur les surfaces décorées
avec cette peinture - des effets esthétiques
particuliers et uniques, par exemple multicouleur, avec
des tons intenses de couleur et de légeéres nuances,
ainsi qu’un aspect moucheté et vieilli, comme par
exemple dans le cas du produit désigné par “Antiche
Terre Fiorentine”, des documents de brevets EP-B-
1004638 et EP-A-1477533.

Dans les peintures de l’art antérieur, les effets
décoratifs susmentionnés sont obtenus en utilisant - en
phase agueuse - des paillettes monochromatiques
blanches qui, lorsqu’on dépose le produit de peinture,
se rompent en produisant des taches blanches et des
raies sur la base, habituellement en couleur.

Dans certaines variantes des peintures “Antiche
Terre Fiorentine”, par exemple appelées “Comete” et
“Effetti”, des paillettes colorées - mémnme
multichromatiques qui produisent, aprés la pose de la
peinture, les effets de taches colorées qui se
combinent avec ceux générés par les paillettes blanches
- sont ajoutées aux paillettes monochromatiques
blanches.

L’objectif de 1la présente invention consiste a
fournir un nouveau produit de peinture en phase aqueuse

capable d’obtenir, aprés la pose du produit de



MA

32868B1

10

15

20

25

30

35

peinture, des effets décoratifs uniques et
remarquables, qui se distinguent considérablement de
ceux obtenus en utilisant les produits susmentionnés de
l’art antérieur.

Conformément & 1’invention, cet objectif est
atteint moyennant un produit de peinture en phase
aqueuse comprenant

- une peinture de couche de fond blanche ou
colorée,

- une peinture de base neutre,

- au moins un toner ou une fraction de celui-ci a
mélanger avec ladite peinture de base neutre,

- au moins deux groupes de paillettes a mélanger
avec la peinture de base neutre et le toner, ces deux
groupes de paillettes étant tous les deux colorés avec
des couleurs ou des tonalités qui font contraste les
unes avec les autres.

Les couleurs des deux groupes au moins
susmentionnés de paillettes colorées sont commodément
1’'une claire et 1l’autre plus foncée, et le toner a
préférablement une couleur claire. Les deux groupes ou
plus de paillettes colorées peuvent avoir des couleurs
ou des tonalités qui font contraste avec la couleur du
toner.

Vu cette idée de solution, lorsque le produit de
peinture en phase aqueuse conformément a 1’ invention
est déposé sur la surface a décorer en appliquant une
pression suffisante pour induire la rupture d’au moins
une partie des paillettes colorées et en incorporant
les couleurs respectives dans la peinture de base
neutre mélangée avec le toner, 1l permet d’obtenir des
effets décoratifs particuliérement unigques gqui sont
particuliérement distincts par comparaison a d’autres
peintures de 1l’art antérieur mentionnées auparavant,

notamment en raison de 1l’absence de taches blanches et
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de raies dérivées - comme susmentionné - dans les
produits de peinture de 1’art antérieur des paillettes
blanches monochromatiques.

L'objectif de 1’invention concerne aussi un
procédé de décoration d’une surface en utilisant un
produit de peinture en phase aqueuse, qui se
caractérise essentiellement par le fait qu’il comprend
les étapes suivantes

- fournir et appliquer a la surface au moins une
couche d’une peinture de couche de fond blanche ou
colorée et attendre que celle-ci seche,

- fournir une peinture de base neutre, au moins un
toner ou une fraction de celui-ci et au moins deux
groupes de paillettes ayant tous les deux des couleurs
ou des tonalités qui font contraste les unes avec les
autres,

- mélanger la peinture de base neutre avec ledit
au moins un toner et avec les deux groupes de
paillettes colorées,

- déposer le mélange ainsi obtenu sur la peinture
de couche de fond blanche ou colorée séche, tout en
appliquant une pression suffisante pour induire 1la
rupture d’au moins wune partie desdites paillettes
colorées et en incorporant les couleurs respectives
dans la peinture de base neutre avec 1l'au moins un
toner afin de créer un effet décoratif final.

La déposition du mélange formé par la peinture de
base neutre colorée avec le toner et les groupes de
paillettes en couleur peut étre effectuée a 1l’aide
d’une brosse, d’un rouleau, d’un couteau a mastiquer,
d’une truelle, de gants, d'un tissu, d’un caoutchouc,
par atomisation et également par des combinaisons de
ceux-ci.

I/ invention sera maintenant décrite en détail

comme suit.
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Le produit de peinture en phase aqueuse
conformément & 1’invention comprend une peinture de
couche de fond blanche ou colorée, du type généralement
conventionnel, et une peinture de base neutre a
laguelle au moins un toner, c’est-a-dire un liquide
augquel au moins un toner, ou un liquide coloré aussi du
type conventionnel, est ajouté. Le toner est trouvé
habituellement sur le marché dans des fioles de
capacité standard, par exemple des fioles de 250ml,
dont le contenu n’est pas nécessairement ajouté a la
peinture de base neutre : en effet, une fraction d’un
tel contenu serait suffisante.

Le produit de peinture comprend aussi au moins un
premier groupe de paillettes et un second groupe de
paillettes, par exemple du type décrit dans les
documents susmentionnés de brevets du demandeur EP-
10046388 et EP-1477533A. La seule différence réside
dans le fait que les paillettes de chaque groupe sont
colorées, au lieu d’étre blanches, et que la couleur
des paillettes d’un groupe est plus claire par rapport
a4 la couleur des paillettes de l'autre groupe, qui est
plus foncée. Le toner pouvant étre utilisé pour un
mélange avec la peinture de base neutre est commodément
mais pas nécessairement clair, et les couleurs des deux
groupes de paillettes sont préférablement de tonalités
faisant contraste avec la couleur du toner.

Voici ci-aprés des exemples représentatifs mais
non restrictifs des différentes couleurs

- les paillettes du premier groupe sont jaunes,
les paillettes du second groupe sont noires et la
peinture de base est grise ;

- les paillettes du premier groupe sont orange,
les paillettes du second groupe sont pourpres et la
peinture de base est jaune ;

- les paillettes du premier groupe sont vert
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clair, les paillettes du second groupe sont vert foncé
et la peinture de base est rose.

Les pourcentages des composants du mélange de
peinture de base neutre/paillettes peuvent typiquement
varier comme suit

- une peinture de base entre 40 et 80%,

- chaque groupe de paillettes entre 10 et 30%.

On peut observer que d’autres groupes additionnels
de paillettes de couleurs ou de tonalités différentes
par rapport a celles du premier et du second groupe de
paillettes, sont possibles tant qu’ils ne sont pas
blancs.

En outre, dfautres additifs peuvent étre fournis
pour conférer des effets décoratifs particuliers apres
la déposition du produit de peinture, comme par exemple
des pigments métalliques, des pigments de
métallisation, nacrés, iridescents, phosphorescents,
fluorescents ou analogues.

En outre, la peinture de base neutre peut aussi
&tre transparente ou opaque, et au moins un groupe de
paillettes peut avoir une couleur métallisée (par
exemple dorée ou argentée) et comprendre éventuellement
des pigments nacrés, iridescents, fluorescents,
phosphorescents et semblables.

On présente ci-aprés un procédé de décoration
d’une surface avec un produit de peinture conformément
a l’invention.

D’ abord, au moins une couche de la peinture de
couche de fond blanche ou colorée est déposée a la
surface, puis on attend qu’elle séche.

Par la suite, aprés un mélange de la peinture de
base neutre avec au moins un toner ou une fraction de
celui-ci et au moins les deux groupes de paillettes de
couleurs ou de tonalités différentes et faisant

contraste les unes avec les autres, le mélange ainsi
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obtenu est déposé sur la peinture de couche de fond
séche, tout en appliquant une pression suffisante pour
induire la rupture d’au moins une partie des paillettes
colorées, obtenant ainsi la diffusion et
1’ incorporation dans la peinture de base colorée afin
de créer 1'effet décoratif final particulier. La
déposition peut étre effectuée a 1l'aide d’une brosse,
d’un couteau & mastiquer, d’une truelle, de gants, d’ un
rouleau, d’une éponge, d’un tissu, d’un caoutchouc et
par atomisation, ou par des combinaisons de ceux-ci.

I1 est clair que les composants du produit de
peinture et que le procédé d’ application peuvent varier
par rapport & ce qui est décrit et i1llustré, pour
autant que ceci permet d’obtenir les effets esthétiques
nouveaux et uniques décrits, sans se départir de la
portée protectrice de la présente invention telle

définie dans les revendications suivantes.
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_.7._.
REVENDICATIONS
1. Un produit de peinture en phase aqueuse

comprenant

- une peinture de couche de fond blanche ou colorée,

- une peinture de base neutre,

- au moins un toner ou une fraction de celui-ci a
mélanger avec ladite peinture de base neutre,

- au moins deux groupes de paillettes a mélanger avec
ladite peinture de base neutre et le toner, lesdits
deux groupes de paillettes étant colorés avec des
couleurs ou des tonalités qui font contraste les unes
avec les autres.

2. Un produit de peinture en phase aqueuse
conformément a la revendication 1, qui se caractérise
par le fait que les couleurs desdits deux groupes au
moins de paillettes colorées sont 1’une claire et
1’ autre plus foncée.

3. Un produit de peinture en phase aqueuse
conformément a la revendication 1 ou 2, qui se
caractérise par le fait que ledit toner a une couleur
claire.

4. Un produit de peinture en phase aqueuse
conformément a 1l’une des revendications 1 & 3, qui se
caractérise par le fait que lesdits deux groupes de
paillettes au moins sont colorés avec des couleurs ou
des tonalités qui font contraste avec la couleur du
toner.

5. Un produit de peinture en phase aqueuse
conformément a 1l’une des revendications 1 a 4, qui se
caractérise par le fait que ladite peinture neutre de
base est en une quantité comprise entre environ 40 et
80% du mélange de peinture de base neutre / paillettes,
et que chaque groupe de paillettes est en une quantité

comprise entre environ 10 et 30% dudit meélange.
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6. Un procédé de décoration d’une surface avec un
produit de peinture en phase aqueuse, qui se
caractérise par le fait qu’il comprend les étapes
suivantes :

- fournir et appliquer sur cette surface au moins
une couche d’une peinture de couche de fond blanche ou
colorée et attendre que celle-ci seéche,

- fournir une peinture de base neutre, au moins un
toner ou une fraction de celui-ci et au moins deux
groupes de paillettes ayant tous les deux des couleurs
ou des tonalités qui font contraste les unes avec les
autres,

- mélanger la peinture de base neutre avec ledit
au moins un toner et avec les deux groupes de
paillettes colorées,

- déposer le mélange ainsi obtenu sur la peinture
de couche de fond blanche ou colorée seéche, tout en
appliquant une pression suffisante pour induire la
rupture d’au moins une partie desdites paillettes
colorées et en incorporant les couleurs respectives
dans la peinture de base neutre avec l17au moins un
toner afin de créer un effet décoratif final.

7. Un procédé conformément a la revendication 6,
qui se caractérise par le fait que les couleurs desdits
au moins deux groupes de paillettes colorées sont l’une
claire et 1’autre plus foncée.

8. Un procédé conformément a la revendication 6 ou
7, qui se caractérise par le fait que ledit toner a une
couleur claire.

9. Un procédé conformément a 1’une des
revendications 6 a 8, qui se caractérise par le fait
que lesdits au moins deux groupes de paillettes sont
colorés avec des couleurs ou des tonalités qui font

contraste avec la couleur dudit toner.
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10. Un procédé conformément a 1" une des
revendications 6 & 9, qui se caractérise par le fait
gue ladite peinture de base neutre est en une quantité
comprise entre environ 40 et 80% du mélange de peinture
de base neutre/paillettes, et que chaque groupe de
paillettes est en une quantiteé comprise entre environ
10 et 30% dudit mélange.

11. Un procédé conformément a 17une des
revendications 6 a 10, qui se caractérise par le fait
que 1’étape de déposition dudit mélange est effectuée
au moyen d’une brosse, d’un couteau a mastiquer, d’une
truelle, de gants, d’un rouleau, d’une éponge, d’un
tissu, d’un caoutchouc, par atomisation ou des

combinaisons de ceux-ci.
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