OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE  (19)
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

(11)

(43)

il A5
ROYAUME DU MAROC

il LI KN
dofnall g doaliall 4 S1gll

(12) BREVET D'INVENTION

N° de publication : (51) Cl. internationale :
MA 42226 B1 EO01C 13/08

Date de publication :
28.02.2019

(21)

(22)

(71)

(86)
(72)

(74)

N° Dépét :
42226

Date de Dépbét :
18.07.2016

Demandeur(s) :
Polytex Sportbelage Produktions-GmbH, Vinkrather Strasse 43 47929 Grefrath (DE)

N° de dépot aupres de I'organisme de validation:EP16180026.3

Inventeur(s) :

SICK, Stephan ; LOHR, Ivo ; NEUHOFF, Ulrich
Mandataire :

SABA & Co, TMP

(54)

(57)
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REMPLISSAGE

Abrégé : L'invention concerne une surface de gazon artificiel (100, 200) comprenant un
tapis de gazon artificiel (102) avec une pile (104), le tapis de gazon artificiel comprenant un
support (106). Le tapis de gazon artificiel comprend en outre des fibres de gazon artificiel
(108). Les fibres de gazon artificiel sont touffetées (110) dans le support. Les fibres de
gazon artificiel forment le tas. Les fibres de gazon artificiel sont fixées au support. La surface
de gazon artificiel comprend en outre un remplissage de gazon artificiel (114) réparti dans
le pieu, le remplissage de gazon artificiel comprenant des grains de forme irréguliére (116),
les grains comprenant un agglomérat comprenant au moins un type de thermoplastique
non élastomére. Au moins une partie des grains ont des extensions fibreuses (302).
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Revendications

1. Surface de gazon artificiel (100, 200, 800, 1000) comprenant :

- un tapis de gazon artificiel (102) avec un c6té pile (104), ou le tapis de gazon artificiel
comprend un coté arriére (106) : ou le tapis de gazon artificiel comprend des fibres
d’herbe artificielle (108), ol les fibres de gazon artificiel sont plantées par touffes (110)
dans le coté arriére, ou les fibres de gazon artificiel forment le coté pile, ol les fibres de

gazon artificiel sont fixées sur le c6té arriére ; et

-un remplissage intérieur de gazon artificiel (114) dispersé dans le c6té pile, caractérisé
en ce que la surface de gazon artificiel est fabriquée selon l'une quelconque des
revendications 16 a 22, le remplissage intérieur de gazon artificiel comprenant par
conséquent des grains de forme irréguliére (116), ol les grains de forme irréguliére
comprennent un produit d’agglomération, ou le produit d’agglomération comprend au
moins un type de thermoplastique non élastomérique, ou au moins une p@l,:rtie des
grains ont des extensions fibreuses (302). )

2. Surface de gazon artificiel selon la revendication 1, dans laquelle I'au moins un type

de thermoplastigue non élastomérique comprend des fibres de gazon artificiel
recyclées.

3. Surface de gazon artificiel selon la revendication 1 ou la revendication'*2, dans
laquelle les grains de forme irréguliere ont une expansion en volumé& étirée
longitudinalement vers I'extérieur et courbe avec des rapports de longueur sur
diameétre/section transversale entre 1: 2 et 1: 50. :

ai
4. Surface de gazon artificiel selon les revendications 1, 2 ou 3, dans laquelle les grains
de forme irréguliére ont une taille au tamisage entre 0,2 mm et 12 mm.

5. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications précédentes,
dans laguelle les grains de forme irréguliére ont une épaisseur entre 0,05 mm et 2 mm.

6. Surface de gazon artificiel selon I"'une quelconque des revendications précidentes,
dans laquelle 'au moins un type de thermoplastique non élastomérique compigand I'un
quelconque des éléments suivants : au moins un polymere thermoplastique, une
polyoléfine, un plastique en déchet, un plastique en déchet fibreux, un fil de
préconsommation, , un fil de post-consommation récupéré sur des terrains fie sport
synthétiques, une fibre de gazon artificiel, un plastique en déchet récuféré, un
matériau d’emballage recyclé, un emballage alimentaire en polyéthyléne, un emballage
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alimentaire en polypropyléne, du polyéthylene, du polypropyléne, un mélange de
polyéthyléne et de polypropyléne, du LLDPE, du HDPE, du LDPE, du MDPE, du PP, du
PE, une polyoléfine et des combinaisons de ceux-ci.

7. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications précédentes,
dans laquelle les extensions fibreuses des grains de forme irréguliére s’emboitent avec
'un quelconque des éléments suivants : des fibres d’herbe artificielle, des extensions
fibreuses d’autres grains de forme irréguliere ; et des combinaisons de celles-ci. -

¢
8. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications précédentes,

dans laquelle au moins une partie des extensions fibreuses sont ramifiées (304) et/ou
en forme de crochet (306).

9. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications précédentes,
ou la surface de gazon artificiel comprend en outre une couche de sable (202) entre le
coté arriére et le remplissage intérieur de gazon artificiel. . &

10. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications précédentes,
ou la surface de gazon artificiel (800, 1000) comprend en outre une couche de
remplissage intérieur supérieure (801), ou les grains de forme irréguliére sont.entre le
coté arriere et la couche de remplissage intérieur supérieure. 2

11. Surface de gazon artificiel selon la revendication 10, dans laquelle la couche de
remplissage intérieur supérieure comprend des granulés de forme réguliére (802).

12. Surface de gazon artificiel selon la revendication 11, dans laquelle les gradulés de
forme réguliére comprennent I'un quelconque des polymeéres suivants : au rdoins un .
polymére thermoplastique, une polyoléfine, un plastique en déchet, un plastique en
déchet fibreux, un fil de pré-consommation, un fil de post-consommation récupéré sur
des terrains de sport synthétiques, une fibre de gazon artificiel, un plastique en déchet
récupéré, un matériau d’emballage recycié, un emballage alimentaire en polyéfﬁhyléne,
un emballage alimentaire en polyéthyléne, du polyéthylene, du polypropyiéne, un
mélange de polyéthyléne et de polypropylene, du LLDPE, du HDPE, du LDPE, du MDPE,
du PP, du PE, une polyoléfine, un composé élastomérique, du caoutchouc, du
caoutchouc en miettes, de 'EPDM et des combinaisons de ceux-ci.

13. Surface de gazon artificiel selon les revendications 10, 11 ou 12, dans Iaguelle le

remplissage intérieur supérieur comprend des granulés allongés (1002).

P =4
e

14. Surface de gazon artificiel selon la revendication 13, dans laquelle les granulés y

étant allongés sont formeés a partir de 'un quelconque des matériaux suivants : un

I
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composé élastomérique, des rognures provenant d’au moins un bloc de composé
élastomérique, de caoutchouc, de caoutchouc en miettes, d’EPDM et de combinaisons
de ceux-ci.

15. Surface de gazon artificiel selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, ou la
surface de gazon artificiel (1000) comprend en outre une couche de sable (202) entre le
c6té arriére et la couche de remplissage intérieur de grains de forme irréguliére(116),

ou la surface de gazon artificiel comprend en outre une couche de reniplissage
intérieur supérieure (801), la couche de remplissage intérieur de grains de forme
irréguliere (116) étant entre le coté arriere et la couche de remplissage I"térieur
supérieure, ou le remplissage intérieur supérieur comprend des granulés de forme
irréguliere (1002) comprenant des rognures provenant d’au moins un bloc de compose
élastomérique.

16. Procédé de fabrication d’un systéme de gazon artificiel, ol le procédé comprend :

b
- la fourniture (700) d’un tapis de gazon artificiel (102) avec un c6té pile (104), ou le
tapis de gazon artificiel comprend un c6té arriére (106) : ol le tapis de gazon artificiel
comprend en outre des fibres d’herbe artificielle (108), ol les fibres de gazon -artificiel
sont plantées en touffes (110) dans le c6té arriére, ol les fibres de gazon- art|f|C|eI
forment la surface coté pile, ol les fibres de gazon artificiel sont fixées surL le coté
arriére ; et i

- la formation (702) d’un produit d’agglomération comprenant au moins un type de
thermoplastique non élastomérique pour former des grains de forme irréguliére afin de
procurer un remplissage intérieur pour le tapis de gazon artificiel ; .

caractérisé en ce que : o

la formation des grains de forme irréguliére est effectuée en utilisant une extrudeuse
(500) ; ou I'extrudeuse comprend une filiére a torons haute pression (504) ; et’ Ia filiere
a torons haute pression comprend de multiples orifices étant de forme |rf'agul|ere
(502’) de sorte qu’au moins une partie des grains de forme lrregullere ont des

extensions fibreuses (302).

17. Procédé selon la revendication 16, dans lequel I'extrudeuse comprend I'un
quelconque des systemes suivants :un systéme de pastillage sous I'eau, un syft‘eme de
pastillage a arrosage, un systéme de pastillage en brins et un systéme de pastlllage
avec découpage a chaud.

B T
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18. Procédé selon la revendication 16 ou la revendication 17, dans lequel I'exttudeuse
comprend un systéeme de coupe (506) pour couper les grains de forme irréguliére, ou le
systeme de coupe est configuré pour produire des grains de forme irréguliére avec des
longueurs variables.

19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 a 18, ou le procédé
comprend en outre le mélange d’au moins un additif dans le produit d’agglomération
avant la formation des grains de forme irréguliére.

20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel au moins un additif comprend l'un
quelconque des additifs suivants : un colorant, une teinture, un stabilisant UV, un
retardant de flamme, un agent de liaison, un agent gonflant, un agent anti—griﬁ,’fiant, un

lubrifiant, une charge, un compatibilisant et des combinaisons de ceux-ci.

21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 16 a 20, olU le procédé
comprend en outre un recyclage du gazon artificiel utilisé pour procurer I'au moins un

type de thermoplastique non élastomérique.
Tt
22. Procédé de fabrication d’une surface de gazon artificiel, ot le procédé comprend le

procédé selon 'une quelconque des revendications 16 a 21, ou le procédé comprend
en outre :

- I'installation du tapis de gazon artificiel ; et i

- la dispersion des grains de forme irréguliére dans le cdté pile pour former la surface
de gazon artificiel.

23. Utilisation d’une surface de gazon artificiel (100, 200, 800, 1000) selon I'une
quelconque des revendications 1 a 15.
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