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(57) Abrégé : Le procédé est congu pour obtenir des conteneurs destinés a transporter des
fruits et légumes, de sorte que lesdits conteneurs, grace au papier couché (1) qu'ils
comprennent, soient capables d'absorber I'éthyléne libéré par lesdits fruits et Iégumes lors
de leur maturation, et donc de ralentir. vers le bas dudit processus de maturation afin
de prolonger la durée de conservation dudit produit végétal. Pour ce faire, une série de
minéraux absorbant I'éthyléne est ajoutée a un vernis a l'eau (2), ledit vernis (2) étant
appliqgué de maniére homogéne sur le papier (1) ou carton qui comprendra le récipient, ce
qui permet enrobage pour absorber I'éthyléne susmentionné libéré par le fruit ou le légume.
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REVENDICATIONS

1.- Méthode de fabrication de boites en carton ondulé pour la conservation de fruits, de
légumes, de plantes ou de fleurs pendant le transport ou I'entreposage ;

ou le carton ondulé est constitué de trois ou cing couches de papier et ou la couche de papier
supérieure au moins est en contact avec les fruits, les légumes, les plantes ou les fleurs
pendant le transport ou I'entreposage ;

la méthode qui se caractérise par le fait qu’elle comprend les étapes suivantes :
(a) elle obtient un vernis a base d’eau (2) sans composés volatiles, comprenant a son tour :

(a.1) elle dissout dans de I'eau un contenu solide basé sur des matériaux absorbant
I'éthylene comprenant des argiles et/ou du charbon actif et/ou des zéolites avec une
taille des pores qui va de 3,5 a 5 angstréms et une granulométrie comprise entre 1 et
15 microns avec un pourcentage de charge du contenu solide entre 1 et 47 % poids
pour poids ;

(b) elle applique le vernis a base d’eau (2) obtenu a I'étape (a) sur une feulille de papier (1) qui
constitue, au moins, la couche supérieure de papier de la boite en carton ondulé qui est en
contact avec les fruits, les légumes, les plantes ou les fleurs pendant le transport ou
I'entreposage ; et ou I'application du vernis a base d’eau (2) est réalisée par des techniques de
flexographie avec un poids sec en grammes qui va de 0,5 g/m? a 15 g/m?.

2.- La méthode de la revendication 1 ou le pourcentage de charge du contenu solide
comprenant des argiles et/ou du charbon actif et/ou des zéolites est de 47 % poids pour poids.

3.- Une boite en carton ondulé prévue pour la conservation des fruits, des [égumes, des plantes
ou des fleurs pendant le transport ou I'entreposage obtenue par la méthode de la revendication
1 ou la revendication 2 ;

ou le carton ondulé est constitué de couches de papier et ou une couche de papier au moins
est en contact avec les fruits, les léegumes, les plantes ou les fleurs pendant le transport ou
'entreposage ;

caractérisé par le fait qu'une couche de papier au moins qui est en contact avec les fruits, les
Iégumes, les plantes ou les fleurs pendant le transport ou I'entreposage consiste en une feuille
de papier (1) avec un revétement de vernis a base d’eau (2) constitué d’'un mélange de contenu
solide basé sur des matériaux absorbant I'éthyléne comprenant des argiles et/ou du charbon
actif et/ou des zéolites avec une taille des pores qui va de 3,5 a 5angstréms et une
granulométrie comprise entre 1 et 15 microns avec un pourcentage de charge du contenu
solide entre 1 et 47 % poids pour poids et un poids sec en grammes qui va de 0,5 g/m? et
15 g/m?;

4.- La boite de la revendication 3 ou le pourcentage de charge du contenu solide comprenant
des argiles et/ou du charbon actif et/ou des zéolites est de 47 % poids pour poids.
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